Sector B, Sector B,
Nodule abundance (kg/m?) 12,6 13,3

Mean content of metal (% %)

Ni 1,220 1,330
Cu 0,920 1,230
Co 0,200 0,177
Mn 27,890 31,610
Fe 7,730 5,710
Zn 0,133 0,142
Mo 0,048 0,058
XNi,Cu,Co 2,340 2,730




